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РЕФЕРАТ

Отчет 24 с., 8 табл., 6 источников

СБОРКА ЗАГОТОВКИ ОБУВИ, ПРОЧНОСТЬ НИТОЧНОГО ШВА, ИГЛЫ, 

НИТКИ

Объектом исследования является технологические нормативы сборки 
заготовки верха обуви из различных материалов.

Цель работы: разработать технологические нормативы сборки
заготовок обуви из различных современных материалов швами различных 
конструкций.
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