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Реферат

Отчет содержит zl страниц, таблиц,

на странице.

литературных источников

Полиэфирные нити, ткань, геотекстильные материалы, физико­

механические свойства, технологический процесс.

Целью данной работы является проведение исследований процесса 

подготовки технических требований к ткани полиэфирной для основы кровельных 

и гидроизоляционных материалов, разработки препарата полимерной отделки 

полиэфирной ткани, отработки технологического режима обработки ткани 

полимерными материалами, разработки математических моделей описания 

технологического процесса. Решается задача разработки технологии на 

оборудовании РУП СПО «Химволокно».

В результате выполняемой работы будут исследованы процессы 

подготовки полимерных материалов и обработки и изготовления ткани для основы 

кровельных и гидроизоляционных материалов.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существует новое поколение промышленных волокон с 

более высоким модулем и прочностью, а также с непревзойденными свойствами 

устойчивости к химическому и/или термическому воздействию. Эти так 

называемые высокоэффективные волокна могут иметь органическую либо 

неор.аническую основу.

Такие волокна применяются в производстве различных специальных 

деталей автомобильного, аэрокосмического или баллистического назначения, в 

качестве усилительного элемента строительных конструкций, при возведении 

морских сооружений; при создании защитной одежды, спортивного оборудования 

и термоизоляционных средств.

Перспективным является использование таких волокон для изготовления 

геотекстильных материалов, которые должны работать в агрессивных условиях 

атмосферы, быть долговечными, не терять своих свойств при длительной 

эксплуатации.
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